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化钠发现，高温烧灰下的测试值更低，说明温度升

高，挥发至气相中的钠含量越高，进而残留在灰分

中的钠含量越低。由此说明烧灰过程中，可能有部

分钠随挥发分挥发至气相，导致灰成分折算的钠含

量小于逐级提取法获得的钠含量值。

３　结　论

选择水、醋酸铵溶液、盐酸溶 液 作 为 提 取 剂，

采取逐级提取法研究新疆红沙泉矿、准东矿原煤中

碱金属的赋存状态，可以得出以下结论：准东煤的

水溶钠含 量 为４５．０５％，高 于 红 沙 泉 煤 的 水 溶 钠

含量 （３０．７１％）； 新 疆 高 钠 煤 （准 东 与 红 沙 泉）

中碱金属的赋存状态较为复杂，新疆高钠煤 （准东

与红沙泉）中碱金属的赋存状态较为复杂，主要以

水溶态和不溶态为主，醋酸铵溶态和盐酸溶态含量

较低。如水溶 及 不 可 溶 的 无 机 钠 占７０％左 右，水

溶和不溶的 钾 化 合 物 占９０％左 右，而 有 机 钠 和 有

机钾分别占比３０％和１０％左右，处于次要地位。
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ＧＢ／Ｔ３５５８—２０１４ 《煤中氯的测定方法》勘误说明

　　１．“硫 酸 氢 钾”更 正 为“硫 氰 酸 钾”， 共１６
处，涉 及 的 条 款 号 分 别 为： 目 次、１、４、４．１、

４．２．７、４．２．７．１、４．２．７．２、４．４．４、４．５。具体为：

目次中的第１２行，第１页 “１范围”中的第１行，

第６页 “４方法Ｂ”中的章标题、“４．１方法提要”
中的第２行，第７页“４．２．７硫 酸 氢 钾 标 准 溶 液”
中的二级 条 标 题、 “４．２．７．１配 置”中 的 第１行、
“４．２．７．２标定”中的第２～４行、 “４．２．７．２公式

（２）”中ｃ和Ｖ２ 的释义、 “４．４．４在滤液中……”
第３～４行，第８页 “４．５结果计算”公式 （３） 中

Ｖ３、Ｖ４、ｃ的释义。

２．第７页公式（２）更正为：

ｃ＝
Ｖ０×ｋ
Ｖ

　　公式说明中“Ｖ２”更正为“Ｖ”。

３．第８页公式（３）更正为：

Ｃｌａｄ＝
（Ｖ４－Ｖ３）×ｃ×Ｍｃｌ

ｍ ×１００

（全国煤炭标准化技术委员会煤炭检测分会）
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